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 رنگ و پوشش های تبدیلی

(01-660-18-11) 

 
 2تعداد واحد: 

 نوع واحد: نظری

 -پيشنياز: 

 

 :سر فصل مطالب
  عملکرد حفاظت خوردگی رنگ -فصل اول

 چسبندگی تر، تئوری چسبندگی، چسبندگی، مقاومت الکترولیتی، نفوذ آب ،مکانیزم های حفاظت پوشش های آلی

 
  اجزاء رنگ -فصل دوم

 ،آلکید ها ،پلی استر ها ،پلی یورتان ها ،اکریلیک ها ،اپکسی هاشامل  انواع بایندرها، بایندر، رنگطراحی اجزاء 

 افزودنی هاو  انتخاب یک پیگمنت، سدی، فدا شونده ،بازدارندهانواع پیگمنت ها شامل ، پیگمنت ها ،لاستیک کلر دار
 

  و تخریب رنگ عيوب -فصل سوم

تخریب های وابسته به اعمال نامناسب، تخریب ، تخریب های وابسته به چسبندگی، تخریب های وابسته به فرمولاسیون

   هوازدگیهای ناشی از 

 فولاد جهت رنگ آميزیآماده سازی سطح  روش های -فصل چهارم

 آزمون های بررسی آلودگی بعد از دمش،دمش ساینده تر، دمش ساینده خشک

 
 آندایزینگ -پنجمفصل 

د، تغییرات ولتاژ در حین فرایند آندایزینگ، مکانیزم تشکیل پوشش آندایز،خواص پوشش تعریف و شرح عمومی فرآین

 های آندایز، مراحل آماده سازی سطح آلومینیم

 
 کردن کروماته -ششمفصل 

مکانیزم حفاظت از خوردگی فلزات دسته بندی واکنش های کروماته، ، کروماته کردن تعریف و شرح عمومی فرآیند

 ،تاثیر متغیر های کروماته کردن بر خواص پوشش، خواص پوشش های کروماته ،وشش های کروماتهبا استفاده از پ
 تکنولوژی کروماته کردن، نقائص در پوشش کروماته
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 فسفاته کردن -هفتمفصل 

فسفاته کردن در دمای اتاق،  فسفاته تسریع شده،فسفاته تسریع نشده،  و شرح عمومی فرآیند فسفاته کردن، تعریف

 ، حمام های فسفاته سرد بافر شده، خواص پوشش های فسفاتهحمام pHبستگی وا
 

 زمون های ارزیابی پوشش های تبدیلیآ -هشتمفصل 

  آزمون خوردگی، آزمون مقاومت به سایش، تعیین وزن واحد پوشش،  آزمون برای حضور لایه، بررسی ظاهر قطعه
 

 مراجع:

 
1- Corrosion Control through Organic Coatings, A. Forsgren, Taylor & Francis. 

2- Paint and Coatings, Applications and Corrosion Resistance, P. A. Schweitzer, Taylor & 

Francis. 

3- Electrolytic and Chemical Conversion Coatings, A Concise Survey of Their Production, 

Properties and Testing, T. Biestek and J. Weber  

4- Principles of Corrosion Engineering and Corrosion Control, Z. Ahmad, B/H  

 

 :درس ارزیابینحوه 

 نمره 10 (تا چهارم)فصل های اول میان ترم  آزمون -1

 نمره 2 سمینار -2

  نمره 8 (تا هشتم)فصل های پنجم  پایان ترمآزمون  -3
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